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ABSTRAKT 
 

Dizerta� ná práca sa zaoberá pseudoobjemovými kovovými sklami 
pripravenými pomocou rovinného a podtlakového liatia. Teoretická � as�  písomnej 
práce obsahuje teoretický preh� ad amorfných materiálov so zrete� om na objemové 
kovové sklá. Tieto boli popísané z h� adiska ich vzniku, sklotvornosti, štruktúry a 
technológie prípravy pri nizkych ochladzovacích rýchlostiach v porovnaní 
s konven� nými amorfnými páskami. Experimentálna � as�  je zameraná na selekciu 
chemického zlo�enia pre systém pseudoobjemových kovových skiel na báze 
feromagnetických prvkov Co a Fe so zvýšenou sklotvornos� ou a prípravu 
kovových skiel s klasickou hrúbkou, ako aj so zvýšenou hrúbkou vo forme 
viacvrstvových pások a val� ekov. Tieto vzorky pripravené hne�  po odliatí 
s rozdielnymi hrúbkami boli preskúmané z h� adiska ich štruktúry, stability 
amorfnej fázy a magnetických vlastností pomocou rtg. difrakcie (XRD), 
transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM), diferenciálnej skenovacej 
kalorimetrie (DSC), termogravimetrickej analýzy (TGA) a magnetostrik� ných 
meraní.  
 
K � ú� ové slová: Amorfné pásky, dvojvrstvy, objemové kovové sklá, technológia 
rovinného liatia, podtlakové liatie 
  
ABSTRACT 
 

The dissertation thesis deals with pseudobulk metallic glasses prepared by 
planar flow casting and suction casting methods, respectively. The theoretical part 
of the thesis contains theoretical background of amorphous materials including 
bulk metallic glasses from point of view of their origin, glass forming ability, 
structure and synthesis of these materials at low cooling rates in comparison with 
conventional amorphous ribbons. The experimental procedure is focused on 
selection of chemical composition for a system of pseudobulk metallic glasses 
derived from Co- and Fe-based system with enhanced glass forming ability and 
preparation of metallic glasses with classical and enhanced thickness in form of 
multilayer ribbons and rods. These as-cast samples with various thicknesses were 
investigated with respect to their structure, stability of amorphous phase and 
magnetic properties by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy 
(TEM), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetry analysis (TGA) 
and magnetostriction measurements. 
 
Keywords: Amorphous ribbons, bilayers, bulk metallic glasses, planar flow 
casting, suction casting 
 
  



 4 

 

1. SÚ� ASNÝ STAV PROBLEMATIKY  
  

 Amorfné zliatiny tzv. kovové sklá známe u� od roku 1960 [1,2] 
predstavujú ve� mi zaujímavú skupinu materiálov, preto�e sa vyzna� ujú ve� mi 
dobrými magnetickými a mechanickými vlastnos� ami spojenými s výbornou 
koróziivzdornos� ou. Sú to materiály s nepravidelne usporiadanou atómovou 
štruktúrou a pripravujú sa ve� mi rýchlym ochladením taveniny. Ochladzovacie 
rýchlosti dosahujú hodnotu ~ 106 Ks-1. Nevýhodou takýchto vysokých 
ochladzovacích rýchlostí je, �e sa tieto materiály dajú pripravova�  len vo forme 
tenkých pások s hrúbkou ~ 25 � m, � o limituje ich aplika� né mo�nosti. Sú� asná 
aktivita výskumu amorfných zliatin sa sústre� uje na nové typy kovových skiel, 
ktoré by sa dali pripravova�  aj s pou�itím ni�ších ochladzovacích rýchlostí 
v porovnaní s technológiou rovinného liatia, kde rýchlosti ochladzovania dosahujú 
u� spomínanú hodnotu ~ 106 Ks-1. To v sebe obnáša selekciu perspektívneho 
chemického zlo�enia a vývoj nových technológií na produkciu kovových skiel 
rôznych tvarov. Pri selekcii chemického zlo�enia sa vychádza z tzv. Inoueho 
kritérií [3, 4] pre zliatiny so zvýšenou sklotvornos� ou: 

�  Zliatina musí by�  multikomponentná pozostávajúca min. z 3 elementov, 
� o zaru� uje zlo�itos�  elementárnej bunky a tým aj zní�enie tvori�  
usporiadanie na dlhú vzdialenos� , 

�  Rozdiel v pomere ve� kosti atómových polomerov hlavných elementov  je 
min. 12 %, dosiahne sa tým vyššia hustota usporiadania atómov a pokles 
vo� ného objemu v kvapalnej fáze, 

�  Záporná entalpia zmiešavania hlavných zlo�iek vedie k zvýšeniu 
energetickej bariéry na rozhraní kvapalina-pevná fáza, k zní�eniu difúzie, 
nárastu viskozity roztavenej zliatiny, ktorá zabra� uje atomárnemu 
preusporiadaniu a nukleácii kryštalickej fázy. 

Kovové sklá s hrúbkou alebo priemerom nad 1 mm sa nazývajú tzv. objemové 
kovové sklá.  

Objemové kovové sklá sa dajú charakterizova�  4 základnými vlastnos� ami [1]: 
 

�  Sú to multikomponentné zliatinové systémy zlo�ené z min. 3 
komponentov, 

�  Pri ich príprave nie sú potrebné vysoké ochladzovacie rýchlosti, 
pripravujú sa typicky pri rýchlostiach 103 Ks-1 alebo ni�ších, 

�  Vyzna� ujú sa vä� šími rozmermi, 
�  Vykazujú ve� kú oblas�  podchladenej taveniny. Ide o teplotný interval 

medzi teplotou skelného prechodu  (Tg) a za� iatkom kryštalizácie (Tx)   
(Obr. 2). 
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Na obr. 1 je zobrazený vývoj štruktúry konven� nej pásky, kryštalického materiálu 
a objemového kovového skla v závislosti od ochladzovacej rýchlosti. Z obr. je 
zrejmé, �e s pou�itím rovnakej ochladzovacej rýchlosti ako pre kryštalický 
materiál s pravidelným usporiadaním atómov sa dá pripravi�  tzv. objemové kovové 
sklo s nepravidelným usporiadaním atómov. Výskum a vývoj týchto relatívne 
nových materiálov výrazne rozšíri ich aplika� né mo�nosti v praxi. Dizerta� ná 
práca je zameraná na selekciu vhodného chemického zlo�enia, prípravu 
a skúmanie vlastností tejto skupiny materiálov. 

 
Obr. 1 Podobnosti a rozdiely medzi amorfnou páskou, kryštalickým materiálom a 

objemovým kovovým sklom [5] 
 

 
 

Obr. 2 Fázové prechody konven� ných amorfných zliatin a objemových 
kovových skiel [6] 
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2. CIELE PRÁCE 

�  Výber perspektívneho chemického zlo�enia pre systém 
pseudoobjemových kovových skiel odvodeného zo systémov na báze Co 
a Fe so zvýšenou sklotvornos� ou, 

�  Vývoj metódy prípravy kovových skiel so zvýšenou hrúbkou,  
�  Príprava vzoriek,  
�  Overenie uskuto� nite� nosti prípravy amorfných vzoriek na báze             

Co-Fe-B-Si-Nb rôznych tvarov a hrúbok. � a�iskom práce je príprava 
zliatin vo forme objemových kovových skiel, viacvrstvových pások so 
zvýšenou hrúbkou a konven� ných pások s pou�itím podtlakového liatia do 
chladenej formy a rovinného liatia s cie� om pozorova�  vplyv rôznych 
technológií prípravy na amorfnú štruktúru, stabilitu amorfnej fázy 
a vybrané magnetické vlastnosti vzoriek v stave po ich príprave.  

�  Preskúmanie vplyvu malého prídavku Ga (2 at. %) do základného 
systému (Co-Fe-B-Si-Nb) na zmenu mikroštruktúry a teplotnej stability 
vzoriek vo forme pásky a objemového kovového skla, 

�  Štruktúrna analýza systému Co-Fe-B-Si-Nb-(Ga) po prechode 
z metastabilného stavu, 

�  Preskúmanie vplyvu substitúcie Nb prvkami Mo and Ta na stabilitu 
amorfnej fázy, štruktúru a magnetické vlastnosti pseudoobjemových 
kovových skiel (vo forme trilayerov). 
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3.   DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
3.1 Výber perspektívneho chemického zlo�enia pre systém pseudoobjemových 

kovových skiel 

�  Základné chemické zlo�enie: Co46Fe20B23Si5Nb6 (at. %) 

Pre prípravu pseudoobjemých kovových skiel a ich � alšie skúmanie vlastností bola 

zvolená základná zliatina s chemickým zlo�ením Co46Fe20B23Si5Nb6 (at. %), 

preto�e vykazuje zvýšenú sklotvornos�  [7].  Toto chemické zlo�enie sp�� a 3 

Inoueho pravidlá  pre zvýšenú sklotvornos�  multikomponentých zliatin [3]: 

-  obsahuje viac ako 3 elementy, je to multikomponentná zliatina 

- je tu výrazný rozdiel v pomere atómových polomerov (atómové polomery Co, Fe, 

Nb, Si a B sú 0.125, 0.124, 0.143, 0.115 and 0.082 nm [8], pomery atómových 

polomerov sú 1.144 pre Nb/Co, 1.153 pre Nb/Fe a 1.243 – 1.744 pre Nb/Si, B), 

- záporné entalpie zmiešavania atómových párov, (hodnoty entalpie zmiešavania:   

-25 kJ/mol pre pár Nb-Co, -16 kJ/mol pre pár Nb-Fe, -39 kJ/mol pre pár Nb-B,       

-39 kJ/mol pre pár Nb-Si, -9 kJ/mol pre pár Co-B, -21 kJ/mol pre pár Co-Si,            

-11 kJ/mol pre pár Fe-B a -18 kJ/mol pre pár Fe-Si [9]). 

 Základné chemické zlo�enie bolo na základe týchto kritérií � alej 

modifikované malým prídavkom Ga (2 at.%) a Nb bolo substituované prvkami Mo 

a Ta. 

�  S malým prídavkom Ga (2 at. %) do základného zlo�enia:  

[Co46Fe20B23Si5Nb6]98Ga2 (at. %) 

 

�  Substitúcia Nb prvkmi Mo and Ta v základnom zlo�ení: 

Co46Fe20B23Si5Mo6 (at. %)  

 Co46Fe20B23Si5Ta6 (at. %) 
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3.2 Príprava predzliatin 
 
 Predzliatiny, ktoré slú�ia na prípravu kovových skiel boli pripravované 
v induk� nej vákuovej peci Leybold-Heraeus IS01/III po odliatí roztavených zliatin 
s navrhnurými chemickými zlo�eniami do predohriatej kokily pribli�ne na teplotu 
200 °C. Pre zlepšenie sklotvornosti pripravených predzliatin bola vyu�itá 
technológia fluxovania [10] pomocou B2O3 z dôvodu odstránenia vnútorných 
inklúzií a tým aj minimalizácie heterogénnej nukleácie kryštaliza� ných zárodkov. 
Z praktického h� adiska ide o � asovo a energeticky náro� ný proces, preto�e je 
potrebné cyklovanie ohrevu a ochladzovania zmesi príslušnej predzliatiny s B2O3.  
 
 
3.3 Príprava vzoriek 
  

Vzorky rôznych tvarov a hrúbok boli pripravované pomocou týchto 
technológií: 

�  PFC (Rovinné liatie) – príprava konven� ných pások, 

�  MPFC (Modifikované rovinné liatie) – príprava pseudoobjemových 

vzoriek (multivrstiev) so zvýšenou hrúbkou, 

�  SC (Podtlakové liatie) – príprava objemových vzoriek vo forme 

val� ekov, max. priemer 5 mm. 

V tab. 1 sú zhrnuté všetky pripravené vzorky s danými chemickými 
zlo�eniami. 

 

Tab. 1 Pripravené vzorky 

Tvar vzorky páska bilayer trilayer val� ek val� ek 

Hrúbka/priemer ~ 25 � m ~ 50 � m ~ 70 � m 	  4 mm 	  5 mm 

Chemické zlo�enie PFC MPFC MPFC SC SC 

Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 x x x x x 

[Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3]98Ga2 x   x  

Co47Fe20.9B21.2Si4.6Mo6.3 x  x   

Co47Fe20.9B21.2Si4.6Ta6.3 x  x   

 x – pripravená vzorka, PFC – Rovinné liatie, MPFC – Modifikované rovinné liatie,           
SC – Podtlakové liatie 
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3.4 Analýza štruktúry a vlastností systémov Co-Fe-B-Si-Nb-(Ga) v stave po 
príprave 
 
 Difraktogramy na obr. 3 znázor� ujú, �e pásky a pseudoobjemové vzorky 
(bilayer a trilayer) pripravené metódou rovinného liatia so základným chemickým 
zlo�ením Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 obsahujú v stave po príprave len amorfnú fázu, 
pri� om boli analyzované obe strany pások. 
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Obr. 3 Difrak� né záznamy Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 pásky a pseudoobjemových 
vzoriek v stave po príprave 

 
Objemové vzorky boli skúmané vo forme diskov po predchádzajúcom 

mechanickom delení a v práškovej forme. Z difraktogramov  na obr. 4 jednozna� ne 
vyplýva, �e pre val� eky s priemerom 4 mm pri chemickom zlo�ení bez Ga mali 
amorfnú štruktúru, zatia�  � o val� eky s priemerom 5 mm mali difraktogramy 
kryštaliza� né píky. Preto sa dá konštatova� , �e kritický priemer val� ekov s daným 
chem. zlo�ením pre vznik amorfnej fázy je 4 mm. 
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Obr. 4 Difraktogramy objemových vzoriek vo forme val� ekov so základným 

chemickým zlo�ením Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 (�  = 4, 5 mm)  
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Difraktogramy na obr. 5  pre val� ek s prídavkom Ga vykazovali amorfný priebeh 
s malým náznakom kryštalického píku. Z tohto dôvodu bola zvolená dopl� ujúca 
analýza štruktúry pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM). 
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Obr. 5 Difraktogramy objemových vzoriek vo forme val� ekov so základným 
chemickým zlo�ením [Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3]Ga2 (�  = 4 mm)  

 
Pre TEM analýzu boli pripravované  tenké kovové fólie z okraja disku mechanicky 
oddeleného z val� ekov, ako aj z jeho stredu z dôvodu overenia prítomnosti 
kryštalických fáz. Analýza potvrdila prítomnos�  kryštalických fáz len vo vzorkách 
so stredu disku, okraj bol bez prítomnosti kryštalických fáz (obr. 6, 7). Vzorka 
z val� eka s priemerom 5 mm vykazovala skryštalizovanú štruktúru. Z tejto analýzy 
vyplýva, �e bol vytvorený in-situ kompozit obsahujúci koexistujúce kryštalické 
fázy v amorfnej matrici. Z rtg. analýzy vyplýva, �e podiel kryštalickej fázy musí 
by�  nízky.  

  
 

Obr. 6 Mikroštruktúra objemovej vorky Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 (�  = 4 mm),  
stred-v�avo, okraj-vpravo 
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Obr. 7 Mikroštruktúra objemovej vorky [Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3]Ga2                
(�  = 4 mm), stred-v�avo, okraj-vpravo 

   
Pre sledovanie teplotnej stability bola pou�itá diferenciálna skenovacia 
kalorimetria (DSC). Krivky z tejto analýzy zobrazené na obr. 8 pre vzorky 
s rozdielnymi hrúbkami vykazovali oblas�  podchladenej taveniny, ktorá je typická 
pre objemové kovové sklá a je to oblas�  medzi teplotou skelného prechodu Tg 
a za� iatkom teploty kryštalizácie Tx. Je nepriamym parametrom sklotvornosti pre 
objemové kovové sklá - � ím je táto oblas�  širšia, tým je vä� šia stabilita 
podchladenej taveniny vo� i kryštalizácii. Takisto nie je bada�  výrazný rozdiel 
v hodnotách Tg, Tx, a tým aj v oblasti podchladenej taveniny medzi páskou, 
pseudobjemovým bilayerom a objemovým val� ekom s priemerom 4 mm 
s chemickým zlo�ením bez prídavku Ga. Prídavok Ga indikoval len malú zmenu 
v týchto hodnotách.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr. 8 DSC krivky pre vzorky s chemickým zlo�ením Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 a 
[Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3] 98Ga2 
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Pre zistenie a porovnanie hodnoty Curieho teploty Tc pre amorfnú pásku 
a objemový val� ek s priemerom 4 mm so základným zlo�ením, ako aj s prídavkom 
Ga bola pou�itá termogravimetrická analýza (TGA), kde sa s teplotou za� ína meni�  
magnetická váha vzorky. Prvý pád krivky k nule zodpovedá prechodu z 
feromagnetického stavu do stavu paramagnetického. Vyššia Tc pre objemovú 
vzorku v porovnaní s plne amorfnou páskou je pripísaná prítomnosti kryštalických 
fáz, ktoré vykazujú feromagnetizmus. Vývoj magnetickej váhy v závislosti od 
teploty je znázornený na obr. 9. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 TGA krivky pre vzorky s chemickým zlo�ením Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 a 
[Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3] 98Ga2 

 

Pomocou špeciálneho zariadenia zostrojeného na oddelení fyziky kovov boli 
vzorky skúmané z h� adiska ich magnetostrik� ného správania. Magnetostrikcia je 
zmena rozmerov vzorky vplyvom pôsobenia magnetického po� a. Pre výpo� et 
celkovej saturácie magnetostrikcie bola zis� ovaná jej paralelná aj kolmá zlo�ka. 
Z tejto analýzy vyplýva (obr. 10), �e sú to nízko magnetostrik� né materiály 
s hodnotami saturácie magnetostrikcie v rozmedzí 1.3 a� 3.6x10-6. 
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Obr. 10 Namerané magnetostrik� né krivky vzoriek s chemickým zlo�ením 

Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 a [Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3] 98Ga2   
 

3.5 Vývoj štruktúry systémov Co-Fe-B-Si-Nb-(Ga) pri prechode 
z metastabilného stavu 
 
 Vývoj štruktúry z metastabilného amorfného stavu bol skúmaný pomocou 
rtg. difrakcie a transmisnej elektrónovej mikroskopie. Skúmané boli pásky zo 
základným chemickým zlo�ením Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 a s prídavkom Ga. Na 
porovnanie vplyvu hrúbky na mikroštruktúru bol preskúmaný aj trilayer so 
základným chemickým zlo�ením. Difrak� né záznamy (obr. 11) a mikroštruktúry 
(obr. 12) z TEM potvrdili, �e nárast hrúbky trilayeru nemá vplyv na finálnu 
mikroštruktúru. Prídavok Ga (2 at. %) do základného chemického zlo�enia mierne 
zmenil difrak� ný záznam, ako aj morfológiu mikroštruktúry pri najvyššej teplote 
�íhania 1100 K. Vo vzorke s prídavkom Ga bola ur� ená okrem fáz Fe2B a           
(Co-Fe)23B6 aj � alšia fáza 
 (Fe-Co). 
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Obr. 11 Difrak� né záznamy vzoriek v stave po príprave a po �íhaní na 1100 K, 

Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 páska a), trilayer b),               
[Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3] 98Ga2      páska c)   
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Obr. 12 Mikroštruktúra Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3  pásky a), trilayeru b), 
[Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3] 98Ga2 pásky c) �íhaných na  1100 K (JEOL 2000 FX) 
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3.6 Vplyv substitúcie Nb prvkami Mo a Ta na prípravu vzoriek a termálne 
vlastnosti 
 
 Obr. 13 znázor� uje difrak� né záznamy pripravaných vzoriek vo forme 
pások a trilayerov so zvýšenou hrúbkou pripravených pomocou technológie 
rovinného liatia. Záznamy potvrdili prítomnos�  amorfnej fázy v týchto vzorkách.  
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Obr. 13 Difrak� né záznamy vzoriek v stave po príprave vo forme pásky a trilayeru 

(�iarenie Co K� ) 
Teplotná stabilita amorfných trilayerov bola skúmaná pomocou diferenciálnej 
skenovacej kalorimetrie (DSC). Z nameraných DSC kriviek zobrazených na       
obr. 14 je vidie� , �e substitúcia Nb prvkami Mo a Ta v základnom zlo�ení 
zaprí� i� uje zmeny stability amorfnej fázy. Trilayer so základným zlo�ením 
Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3 vykazoval najvä� šiu stabilitu vo� i vzniku kryštalických fáz 
v porovnaní s trilayermi obsahujúcimi Mo a Ta. Za� iatok kryštalizácie za� ína a� na 
teplote 910 K. Prvky Ta a Mo zni�ovali túto teplotu na 883 K pre Ta a 845 K pre 
Mo. 
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Obr. 14 DSC krivky trilayerov s chemickým  zlo�ením           
Co47Fe20.9B21.2Si4.6(X)6.3 (X=Nb,Mo,Ta)  
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4.   ZÁVER 
 

 V dizerta� nej práci boli navrhnuté perspektívne multikomponentné 
chemické zlo�enia Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3, [Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3]98Ga2, 
Co47Fe20.9B21.2Si4.6Mo6.3, Co47Fe20.9B21.2Si4.6Ta6.3 v (at.%) pre systémy so zvýšenou 
sklotvornos� ou. Tieto materiály s danými chemickými zlo�eniami boli úspešne 
pripravené v rôznych formách (objemové kovové sklá-BMG, multivrstvy, 
konven� né pásky) s vyu�itím viacerých technológií (PFC, SC a MPFC). Mo�nos�  
prípravy amorfných materiálov s vysokou sklotvornos� ou rôznych tvarov 
a pomocou rôznych technológií umo�� uje výrazné rozšírenie aplika� ných mo�ností 
týchto materiálov v praxi.  Pre overenie amorfnosti a preskúmanie štruktúry po 
prechode z metastabilného stavu, teplotnej stability a magnetických vlastností boli 
pou�ité vybrané metódy – Rtg. difrakcia (XRD), transmisná elektrónová 
mikroskopia (TEM), diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC), 
termogravimetrická analýza (TGA) a magnetostrik� né meranie.  

Pripravené materiály sa vyzna� ovali dobrou teplotnou stabilitou amorfnej 
fázy, teda vysokými teplotami kryštalizácie, oblas� ou podchladenej taveniny medzi 
teplotou skelného prechodu a teplotou za� iatku kryštalizácie a nízkymi hodnotami 
magnetostrikcie v nasýtení.   

V� aka mo�nosti kombinovania vrstiev s rôznym chemickým zlo�ením vo 
forme bilayerov sa naskytá � alšia mo�nos�  prípravy a skúmania kombinovaných 
materiálov pripravených rýchlym ochladením taveniny. Z navrhnutých chemických 
zlo�ení sa úspešne podarilo pripravi�  amorfný bilayer Co47Fe20.9B21.2Si4.6Mo6.3 / 
Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3, ktorého vlastnosti sú � alej skúmané.  

Výsledky prezentované v práci boli publikované v 3 karentovaných 
� asopisoch, ktoré tvoria prílohu práce.  
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4. CONCLUSIONS 
  

This dissertation thesis was focused on design of perspective 
multicomponent chemical compositions for systems with enhanced glass forming 
ability - Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3, Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3]98Ga2, 
Co47Fe20.9B21.2Si4.6Mo6.3, Co47Fe20.9B21.2Si4.6Ta6.3. These materials were 
successfully prepared in various forms (BMG, multilayers, ribbons) by using 
different technologies (PFC, MPFC and SC). Possibility of preparing amorphous 
materials with high glass forming ability in various shapes and by different 
technologies allows significant expansion of application possibilities of these 
materials in practice. Selected methods for analysis of structure, thermal stability 
and magnetic properties of prepared various materials were applied – XRD, TEM, 
DSC, TGA, magnetostriction measurements.  

Prepared materials were characterized by good thermal stability of 
amorphous phase – high onset crystallization temperatures, temperature intervals 
between glass transition temperature and onset crystallization temperatures – 
supercooled liquid regions and low values of saturation magnetostriction. 
Therefore, these materials are promising as structural and magnetic materials with 
soft magnetic properties.  

Due to the possibility of preparation of layered ribbons with different 
chemical composition of the individual layers there arises a new potential for 
preparation and investigation of combined or layer-wise functionally graded 
rapidly quenched materials with enhanced thickness. Using the chemical 
compositions investigated in this thesis it was possible to prepare successfully 
amorphous bilayer Co47Fe20.9B21.2Si4.6Mo6.3 / Co47Fe20.9B21.2Si4.6Nb6.3, the properties 
of which are presently under investigation. 

The results presented in this thesis were published in three CC journals 
and are attached as Annexes at the end of the thesis. 
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